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Atualmente as nanoparticulas vém atraindo a atencdo tanto da comunidade cientifica
quanto da industria, uma vez que existem diversos estudos e produtos contendo essas
particulas. A produ¢do de nanoparticulas magnéticas (MNp) pode ocorrer por diferentes
sinteses, cada uma atingindo caracteristicas especificas. Devido a oxidagdo do ferro algumas
técnicas de recobrimentos de MNp, utilizando matrizes poliméricas ou metais, sdo propostas
para a protecdo dos seus nucleos contra ataques quimicos e fisicos. Também possibilitam o
aumento da gama de aplicagdes devido a alteragdes dos grupos funcionais ativos ou a
convergéncia de caracteristicas de dois diferentes metais. Neste sentido, este trabalho tem
como objetivo propor uma rota de sintese para a produgdo de nanoparticulas do tipo core-
shell, com um nucleo de ferro recoberto por casca de prata. Uma aplicagdo para este material
¢ a desinfestacdo de dguas poluidas contendo bactérias, podendo ser reutilizada apds seu uso.
Para a produc¢ao da MNp foi empregado o método de coprecipitacdo, utilizando sais de ferro
(I) e (III), em meio alcalino NH4OH, 7 mol.L"'. A casca de prata foi formada através da
agitacdo de uma solug¢do de nitrato de prata com a nanoparticula magnética. Utilizando um
microscopico eletronico de varredura obteve-se imagens a 200 nm, que junto ao programa
Imagel foi possivel calcular os raios médios da amostra obtendo 32 nm. Utilizando a técnica
de microanalise elementar, no qual ocorre a deteccdo dos raios-x das amostras, demonstrou-se
a presenca de ferro, oxigénio e prata na amostra.
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