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O objetivo deste trabalho foi comparar o grau de conversão dos monômeros e a 
profundidade de polimerização de duas resinas do tipo “bulk fill” e uma resina convencional; 
Filtek TM Bulk Fill Flow, Filtek TM Bulk Fill de alta densidade e FiltekTM Z250 (3M/ESPE). 
Foram confeccionados corpos de provas com diferentes espessuras 2, 4 e 5 mm, 
fotopolimerizados com o aparelho LED Radii-Cal – SDI (1000 mw/cm² de intensidade de 
luz). Para avaliar o grau de conversão (n=3) dos monômeros foi utilizado a espectroscopia 
infravermelha de transformada de Fourier e para avaliar a profundidade de polimerização foi 
utilizado o teste de microdureza Vickers (n=10). A análise estatística realizada foi ANOVA a 
um e a dois critérios seguidos do teste de Tukey. Nos resultados obtidos no grau de conversão 
observou-se que houve diferença estaticamente significante para os fatores espessura e resina 
composta, bem como a interação deles, mostrando que a resina composta Z250 com espessura 
de 5 mm apresentou menor valor em relação aos outros grupos, enquanto a resina Bulk fill 
Densa e Flow com espessura de 4 mm foram os materiais que apresentaram maiores valores. 
A avaliação da profundidade de polimerização não foi finalizada pois, o aparelho 
microdurômetro foi danificado. Com isso, concluímos que as resinas do tipo bulk-fill 
possuem aceitável grau de conversão quando utilizados em incrementos de até 4 mm e a 
resina convencional Filtek Z250, pelos resultados do grau de conversão, não deve ser utilizada 
em incrementos de 5 mm. 
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