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A procura por novos biomateriais que auxiliem no reparo dsseo vem crescendo na
intencdo de inovar os tratamentos existentes. Os nanocompdsitos sdo os mais investigados por
associar propriedades de diversos biomateriais, como ¢ o caso da celulose bacteriana, da
hidroxiapatita e do PLGA. O objetivo deste estudo foi avaliar um novo biomaterial, aplicado
na forma de scaffolds, composto por celulose bacteriana, hidroxiapatita ¢ PLGA em defeitos
osseos criticos induzidos em calvaria de ratos. Foram utilizados 60 ratos, distribuidos
aleatoriamente em 2 grupos: grupo controle e grupo biomaterial. As amostras foram coletadas
nos periodos de 15, 30 e 60 dias apos a lesdo. Posteriormente, foram encaminhadas para
analises histologica, morfométrica e de birrefringéncia. Os resultados mostraram que o
biomaterial ndo favoreceu a regeneracdo Ossea. No 60° dia pds-cirirgico era possivel
encontrar resposta inflamatoria e presenca de particulas do biomaterial. Os grupos tratados
apresentaram menor deposi¢do e organizacdo das fibras de coldgeno na éarea da lesdo.
Concluimos que esse novo biomaterial retardou o processo de reparo 6sseo em defeitos
criticos induzidos. Tais achados sugerem que o material apresenta baixa degradabilidade, nao
sendo absorvido por completo pelo sistema bioldgico do hospedeiro nos periodos
experimentais avaliados.
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